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[bookmark: _Toc387659447][bookmark: _Toc430097551]0 引言
本规则基于机动车辆轮胎的安全风险和认证风险制定，规定了机动车辆轮胎实施强制性产品认证的基本原则和要求。
本规则与国家认监委发布的《强制性产品认证实施规则生产企业分类管理、认证模式选择与确定》、《强制性产品认证实施规则生产企业检测资源及其他认证结果的利用》、《强制性产品认证实施规则工厂检查通用要求》等通用实施规则配套使用。
认证机构应依据通用实施规则和本规则要求编制认证实施细则，并配套通用实施规则和本规则共同实施。
认证委托人应能够承担认证委托产品的召回、三包等相关质量及法律责任。
生产企业和进口商应确保所生产或进口的获证产品能够持续符合认证及适用标准要求。
对于以ODM模式实施的强制性产品认证活动，还应符合《强制性产品认证实施规则中涉及ODM模式的补充规定》的相关要求。

[bookmark: _Toc430097552]1 适用范围
本规则适用于新的机动车辆充气轮胎，包括轿车轮胎、载重汽车轮胎、摩托车轮胎，其原始设计的目的是在M、N、O和L类的机动车辆上使用的机动车辆轮胎（车辆类别定义参见GB/T15089)。
本规则不适用于翻新轮胎及专为竞赛设计的轮胎。
由于法律法规或相关产品标准、技术、产业政策等因素发生变化所引起的适用范围调整，应以国家认监委发布的公告为准。

[bookmark: _Toc387659449][bookmark: _Toc430097553]2 术语和定义
本规则采用强制性产品认证相关法规中的术语定义。

[bookmark: _Toc338942662][bookmark: _Toc430097554]3 认证依据
[bookmark: _Toc430097555]3.1认证依据标准
《轿车轮胎》（GB 9743）、《载重汽车轮胎》（GB 9744）、《摩托车轮胎》（GB 518）标准中的强制性条款。
原则上，认证检测依据用标准应执行国家标准化行政主管部门发布的最新版本。当需增加新适用标准或使用标准的其他版本时，则应按国家认监委发布的适用相关标准要求的公告执行。
[bookmark: _Toc430097556]3.2认证依据标准变化时的要求
认证机构负责跟踪强制性产品认证依据用标准的制修订等变化情况，并依据有关规定，自行制定标准制修订等变化的转换期及认证实施方案，并向社会公布。
认证机构应向认证委托人提供详细、准确的关于标准变化情况的信息。
认证委托人应通过查询网站等方式主动获取相关标准版本更新信息和认证检测标准的执行要求。

[bookmark: _Toc304298342][bookmark: _Toc304298404][bookmark: _Toc304298690][bookmark: _Toc304298343][bookmark: _Toc304298405][bookmark: _Toc304298691][bookmark: _Toc304298344][bookmark: _Toc304298406][bookmark: _Toc304298692][bookmark: _Toc304298345][bookmark: _Toc304298407][bookmark: _Toc304298693][bookmark: _Toc174349596][bookmark: _Toc174349940][bookmark: _Toc174349597][bookmark: _Toc304298694][bookmark: _Toc335329854][bookmark: _Toc430097557]4 认证模式
本实施规则规定的基本认证模式，是以生产企业诚信自律、有效管理、稳定生产为前提，基于机动车辆轮胎固有风险特点以及企业普遍采用的生产工艺所确定的认证模式。
实施机动车辆轮胎强制性认证的基本认证模式为：
型式试验+初始工厂审查（企业质量保证能力和产品一致性检查）+获证后监督；
机动车辆轮胎产品的企业质量保证能力和产品一致性检查按照生产一致性审查方式进行；
[bookmark: _Toc335329855]上述获证后监督是指获证后的跟踪检查、生产现场抽取样品检测或者检查、市场抽样检测或者检查三种方式之一或各种组合。

[bookmark: _Toc430097558]5 认证单元划分
原则上，同一生产者（制造商）、同一生产企业（场所）、同一类别[注1]、同一结构[注2]、同一系列[注3]为一个认证单元。
认证委托人依据单元划分原则提出认证委托。
认证单元原则划分见《机动车辆轮胎产品强制性认证单元划分》（附件1）。
注1：类别：轿车轮胎、载重汽车轮胎、摩托车轮胎。
注2：结构：子午线、斜交、带束斜交。
注3：系列：参考《轿车轮胎规格、尺寸、气压与负荷》（GB/T 2978）、《载重汽车轮胎规格、尺寸、气压与负荷》（GB/T 2977）和《摩托车轮胎系列》（GB/T 2983）标准规定的产品系列。

[bookmark: _Toc335329857][bookmark: _Toc531501562][bookmark: _Toc531501983][bookmark: _Toc531657549][bookmark: _Toc475432739][bookmark: _Toc532629012][bookmark: _Toc532629330][bookmark: _Toc56475643][bookmark: _Toc58653688][bookmark: _Toc430097559]6 认证委托
[bookmark: _Toc335329858][bookmark: _Toc335329986][bookmark: _Toc335329859][bookmark: _Toc335329987][bookmark: _Toc335329860][bookmark: _Toc335329988][bookmark: _Toc335329861][bookmark: _Toc335329989][bookmark: _Toc335329862][bookmark: _Toc335329990][bookmark: _Toc335329863][bookmark: _Toc430097560]6.1认证委托的提出和受理
认证委托人应能够承担召回、三包等相关质量和法律责任。认证委托人需以适当的方式向认证机构提出认证委托，认证机构应对认证委托进行处理，并按照认证实施细则中的时限要求反馈受理或不予受理的信息。
认证委托人应能够承担召回、三包等相关质量及法律责任。
不符合国家法律法规及相关产业政策要求时，认证机构不得受理相关认证委托。
[bookmark: _Toc335329864][bookmark: _Toc335329992][bookmark: _Toc335329865][bookmark: _Toc335329993][bookmark: _Toc335329866][bookmark: _Toc335329994][bookmark: _Toc335329867][bookmark: _Toc335329995][bookmark: _Toc335329868][bookmark: _Toc335329996][bookmark: _Toc335329869][bookmark: _Toc335329997][bookmark: _Toc335329870][bookmark: _Toc335329998][bookmark: _Toc335329871][bookmark: _Toc335329999][bookmark: _Toc335329872][bookmark: _Toc335330000][bookmark: _Toc335329873][bookmark: _Toc335330001][bookmark: _Toc335329874][bookmark: _Toc335330002][bookmark: _Toc335329875][bookmark: _Toc335330003][bookmark: _Toc335329876][bookmark: _Toc335330004][bookmark: _Toc430097561]6.2申请资料
认证机构应根据法律法规、标准及认证实施的需要，在认证实施细则中明确申请资料清单，应至少包括认证申请书或合同、认证委托人/生产者/生产企业的注册证明、《机动车辆轮胎产品技术参数表》（附件2）、《生产一致性控制文件》（按附件3编写）等。
认证委托人应按认证实施细则中申请资料清单的要求提供所需资料。认证机构负责审核、管理、保存、保密有关资料，并将资料审核结果告知认证委托人。
[bookmark: _Toc335329856][bookmark: _Toc430097562]6.3实施安排
认证机构应与认证委托人约定双方在认证实施各环节中的相关责任安排，并根据生产企业实际和分类管理情况，按照本规则及认证实施细则的要求，确定认证实施的具体方案并告知认证委托人。

[bookmark: _Toc430097563]7 认证实施
[bookmark: _Toc335329878][bookmark: _Toc335330006][bookmark: _Toc531501571][bookmark: _Toc531501992][bookmark: _Toc531657558][bookmark: _Toc475432748][bookmark: _Toc532629021][bookmark: _Toc532629339][bookmark: _Toc56475653][bookmark: _Toc58653698][bookmark: _Toc335329889][bookmark: _Toc430097564]7.1型式试验
[bookmark: _Toc419964816][bookmark: _Toc430097194][bookmark: _Toc430097565]7.1.1型式试验方案
认证机构应在进行资料审核后制定型式试验方案，并告知认证委托人。
型式试验方案包括型式试验的全部样品要求和数量、检测标准项目、实验室信息等。
认证委托人在国家认监委指定范围内可自行选择实验室，试验方案的制定应征询认证委托人的意见。
[bookmark: _Toc373750063][bookmark: _Toc373937882][bookmark: _Toc388212052][bookmark: _Toc388212245][bookmark: _Toc388212312][bookmark: _Toc419964817][bookmark: _Toc430097195][bookmark: _Toc430097566]7.1.2型式试验样品要求
认证机构应依据生产企业分类管理情况，在认证实施细则中明确抽样/送样的具体要求。通常情况下，型式试验的样品由认证委托人按认证机构的要求选送代表性样品用于检测；必要时，认证机构也可采取现场抽样/封样方式获得样品。
认证委托人应保证其所提供的样品是正常生产的且确认与实际生产产品的一致性。认证机构和/或实验室应对认证委托人提供样品的真实性进行审查。实验室对样品真实性有疑义的，应当向认证机构说明情况，并做出相应处理。
[bookmark: _Toc335329880][bookmark: _Toc335330008][bookmark: _Toc354610043][bookmark: _Toc373750064][bookmark: _Toc373937883][bookmark: _Toc388212053][bookmark: _Toc388212246][bookmark: _Toc388212313][bookmark: _Toc419964818][bookmark: _Toc430097196][bookmark: _Toc430097567]7.1.3型式试验项目及要求
型式试验项目见《机动车辆轮胎产品型式试验项目及检测方法》（附件4），应符合认证依据标准中相关条款的要求。
[bookmark: _Toc354610044][bookmark: _Toc373750065][bookmark: _Toc373937884][bookmark: _Toc388212054][bookmark: _Toc388212247][bookmark: _Toc388212314][bookmark: _Toc419964819][bookmark: _Toc430097197][bookmark: _Toc430097568]7.1.4型式试验的实施
型式试验应在认证机构确认认证委托人所提交的申请资料符合要求并制定试验方案后进行。认证机构应当委托经国家认监委指定的实验室对样品进行型式试验。
实验室对样品进行型式试验，应确保检测结论真实、正确，对检测全过程做出完整记录并归档留存，以保证检测过程和结果的记录具有可追溯性。
若有试验项目不合格，允许在对不合格产生原因分析后进行整改，整改完成后重新进行试验。凡需重新试验的，实验室须将试验情况通报认证机构。认证机构应在实施细则中明确重新试验的要求。
[bookmark: _Toc335329882][bookmark: _Toc335330010][bookmark: _Toc354610045][bookmark: _Toc373750066][bookmark: _Toc373937885][bookmark: _Toc388212055][bookmark: _Toc388212248][bookmark: _Toc388212315][bookmark: _Toc419964820][bookmark: _Toc430097198][bookmark: _Toc430097569]7.1.5型式试验报告
认证机构应规定统一的检测报告格式。
型式试验结束后，实验室应及时向认证机构、认证委托人出具型式试验报告，内容应准确、清晰、完整。认证委托人应确保在获证后监督时能够向认证机构和执法机构提供完整有效的型式试验报告。
[bookmark: _Toc430097570]7.2初始工厂检查
初始工厂检查为认证机构对工厂的生产一致性控制体系能否符合认证要求的评价。按生产一致性控制文件审查+生产一致性工厂现场检查方式进行。
注: 本实施规则中的工厂涉及认证委托人、生产者、生产企业。
[bookmark: _Toc354610047][bookmark: _Toc373750058][bookmark: _Toc373937877][bookmark: _Toc388212047][bookmark: _Toc388212241][bookmark: _Toc388212308][bookmark: _Toc419964822][bookmark: _Toc430097200][bookmark: _Toc430097571]7.2.1基本原则
工厂应按照本规则附件3的要求，建立、实施并持续保持其生产一致性控制体系，以确保认证产品持续满足产品标准和认证要求。
认证机构应依据工厂质量保证能力要求并结合产品及行业特点，明确并公布工厂检查要求。认证机构应按照《强制性产品认证实施规则 工厂质量保证能力要求》及《强制性产品认证实施规则 工厂检查通用要求》等要求制定机动车辆轮胎生产企业工厂审查实施细则，对企业的生产一致性控制体系进行符合性检查，确保工厂审查要求得到落实。检查应覆盖所申请认证的产品以及所申请认证产品的加工场所。必要时，认证机构可到生产企业以外的场所实施延伸检查。
[bookmark: _Toc354610048][bookmark: _Toc373750059][bookmark: _Toc373937878][bookmark: _Toc388212048][bookmark: _Toc388212242][bookmark: _Toc388212309]7.2.2生产一致性控制文件审查
工厂应按附件3的要求制定生产一致性控制文件，并提交认证机构进行审查。认证机构应将审查结果告知工厂。
若生产一致性控制文件能够满足本规则附件3要求的，生产一致性控制文件的审查通过。若认证机构认为生产一致性控制文件不满足要求，工厂应进行整改并重新提交。认证机构重新审查后将审查结果告知工厂。
工厂制定的生产一致性控制文件审查通过后，认证机构根据其编制生产一致性工厂现场检查方案，方案应包括检查的产品、场地及范围。
[bookmark: _Toc354610049][bookmark: _Toc373750060][bookmark: _Toc373937879][bookmark: _Toc388212049][bookmark: _Toc388212243][bookmark: _Toc388212310][bookmark: _Toc419964823][bookmark: _Toc430097201][bookmark: _Toc430097572]7.2.3生产一致性工厂现场检查
[bookmark: _Toc373750061][bookmark: _Toc373937880][bookmark: _Toc388212050]认证机构应当在生产一致性控制文件审查合格后，委派具有国家注册资格的强制性产品认证检查员组成检查组，对生产企业进行生产一致性检查的现场检查。
初始工厂检查时，应至少覆盖委托认证产品的类别和结构。
[bookmark: _Toc419964824][bookmark: _Toc430097202][bookmark: _Toc430097573]7.2.4工厂检查结果
工厂检查未发现不符合项，则检查结果为合格；
工厂检查存在不符合项，可允许整改，认证机构采取适当方式对整改结果进行确认。整改时间不得超过3个月，若逾期不能完成整改，或整改结果不合格，检查结果不通过。
工厂检查发现生产一致性控制文件的执行情况与生产一致性控制文件存在严重偏差，或实际生产产品的结构及参数与型式试验样品一致性存在重大差异时，检查结果不通过，终止本次检查。
[bookmark: _Toc419964825][bookmark: _Toc430097203][bookmark: _Toc430097574]7.2.5 工厂检查时间
工厂检查时间由认证机构按照国家有关规定执行，并在认证实施细则中明确。初始工厂检查时间为4-6人日/生产场所。
[bookmark: _Toc430097575]7.3认证评价与决定
[bookmark: _Toc335329890][bookmark: _Toc335330018]认证机构对型式试验结论、初始工厂检查结论和有关资料/信息进行综合评价，做出认证决定。对符合认证要求的，颁发认证证书。对存在不合格结论的，认证机构不予批准认证委托，认证终止。
[bookmark: _Toc335329899][bookmark: _Toc430097576]7.4认证时限
认证机构应对认证各环节的时限在认证实施细则中做出明确规定，并确保相关工作按时限要求完成。认证委托人须对认证活动予以积极配合。一般情况下，自受理认证委托起90天内向认证委托人出具认证证书。

[bookmark: _Toc338758780][bookmark: _Toc338942679][bookmark: _Toc373937888][bookmark: _Toc430097577][bookmark: _Toc333411435][bookmark: _Toc333402185]8 获证后监督
[bookmark: _Toc333411436][bookmark: _Toc333402186]获证后监督是指认证机构对获证产品及其生产企业实施的监督。
认证机构应结合生产企业分类管理和实际情况，在认证实施细则中明确获证后监督方式选择的具体要求。
获证后监督的总人日数不得超过4人日/生产场地。
[bookmark: _Toc430097578]8.1获证后的跟踪检查
[bookmark: _Toc388212060][bookmark: _Toc388212253][bookmark: _Toc388212320][bookmark: _Toc419964830][bookmark: _Toc430097208][bookmark: _Toc430097579]8.1.1获证后的跟踪检查原则
认证机构应在生产企业分类管理的基础上，对获证产品及其生产企业实施有效的跟踪检查，以验证生产企业的生产一致性控制体系具备持续确保批量生产的轮胎产品与获得批准的产品的一致性的能力。
获证后的跟踪检查应在生产企业正常生产时进行。对于非连续生产的产品，认证委托人应向认证机构提交相关生产计划，便于获证后的跟踪检查有效开展。
[bookmark: _Toc388212061][bookmark: _Toc388212254][bookmark: _Toc388212321][bookmark: _Toc419964831][bookmark: _Toc430097209][bookmark: _Toc430097580]8.1.2获证后的跟踪检查内容
[bookmark: _Toc388212062]认证机构应在确保认证风险可控的原则下，按照附件3制定获证后跟踪检查要求的具体内容，并在认证实施细则中予以明确。
[bookmark: _Toc430097581]8.2生产现场抽取样品检测或者检查
[bookmark: _Toc354610057][bookmark: _Toc388212064][bookmark: _Toc388212256][bookmark: _Toc388212323][bookmark: _Toc419964833][bookmark: _Toc430097211][bookmark: _Toc430097582]8.2.1原则
生产现场抽取样品检测或者检查应至少覆盖认证产品类别及结构。
采取生产现场抽取样品检测或者检查方式实施获证后监督的，认证委托人、生产者、生产企业应予以配合。
[bookmark: _Toc354610058][bookmark: _Toc388212065][bookmark: _Toc388212257][bookmark: _Toc388212324][bookmark: _Toc419964834][bookmark: _Toc430097212][bookmark: _Toc430097583]8.2.2内容
认证机构应在认证实施细则中明确生产现场抽取样品检测或者检查的具体内容和要求。认证机构应根据企业分类原则和产品特点制定抽样检测方案，指定人员在企业生产的合格品中（包括生产线、仓库或口岸等）按抽样检测方案抽取样品。
如生产企业具备《强制性产品认证实施规则  生产企业检测资源及其他认证结果的利用要求》和认证标准要求的检测条件，认证机构可利用生产企业检测资源实施检测，并承认相关结果；如生产企业不具备上述检测条件，应将样品送指定实验室检测。认证机构应在认证实施细则中明确利用生产企业检测资源实施检测的具体要求及程序。
[bookmark: _Toc430097584]8.3市场抽样检测或者检查
[bookmark: _Toc354610060][bookmark: _Toc388212067][bookmark: _Toc388212259][bookmark: _Toc388212326][bookmark: _Toc419964836][bookmark: _Toc430097214][bookmark: _Toc430097585]8.3.1原则
市场抽样检测或者检查应按一定比例覆盖获证产品。
采取市场抽样检测或者检查方式实施获证后监督的，认证委托人、生产者、生产企业应予以配合并确认从市场抽取的样品，并对从市场抽取的样品予以确认。
[bookmark: _Toc354610061][bookmark: _Toc388212068][bookmark: _Toc388212260][bookmark: _Toc388212327][bookmark: _Toc419964837][bookmark: _Toc430097215][bookmark: _Toc430097586]8.3.2内容
认证机构应在认证实施细则中明确市场抽样检测或者检查的内容和要求。认证机构根据产品特点制定抽样检测方案，指定人员在市场销售的（包括整车厂或用户处等）认证产品中按抽样检测方案抽取样品。
[bookmark: _Toc430097587]8.4获证后监督频次
认证机构应在生产企业分类管理的基础上，对不同类别的生产企业采用不同的获证后监督频次，具体原则应在认证实施细则中予以明确。
[bookmark: _Toc430097588]8.5获证后监督的记录
认证机构应当对获证后监督全过程予以记录并归档留存，以保证认证过程和结果具有可追溯性。
[bookmark: _Toc430097589]8.6获证后监督结果的评价
认证机构对获证后的跟踪检查的结论、抽取样品检测/检查结论和有关资料/信息进行综合评价。评价通过的，可继续保持认证证书、使用认证标志；评价不通过的，认证机构应当根据相应情形做出注销/暂停/撤销认证证书的处理，并予公布。

[bookmark: _Toc335329885][bookmark: _Toc335330013][bookmark: _Toc335329893][bookmark: _Toc335330021][bookmark: _Toc335329894][bookmark: _Toc335330022][bookmark: _Toc335329895][bookmark: _Toc335330023][bookmark: _Toc304298353][bookmark: _Toc304298415][bookmark: _Toc304298701][bookmark: _Toc304298354][bookmark: _Toc304298416][bookmark: _Toc304298702][bookmark: _Toc304298355][bookmark: _Toc304298417][bookmark: _Toc304298703][bookmark: _Toc304298356][bookmark: _Toc304298418][bookmark: _Toc304298704][bookmark: _Toc304298357][bookmark: _Toc304298419][bookmark: _Toc304298705][bookmark: _Toc304298358][bookmark: _Toc304298420][bookmark: _Toc304298706][bookmark: _Toc304298359][bookmark: _Toc304298421][bookmark: _Toc304298707][bookmark: _Toc304298360][bookmark: _Toc304298422][bookmark: _Toc304298708][bookmark: _Toc304298361][bookmark: _Toc304298423][bookmark: _Toc304298709][bookmark: _Toc304298362][bookmark: _Toc304298424][bookmark: _Toc304298710][bookmark: _Toc304298363][bookmark: _Toc304298425][bookmark: _Toc304298711][bookmark: _Toc304298364][bookmark: _Toc304298426][bookmark: _Toc304298712][bookmark: _Toc304298365][bookmark: _Toc304298427][bookmark: _Toc304298713][bookmark: _Toc304298366][bookmark: _Toc304298428][bookmark: _Toc304298714][bookmark: _Toc304298367][bookmark: _Toc304298429][bookmark: _Toc304298715][bookmark: _Toc174349599][bookmark: _Toc304298716][bookmark: _Toc335329900][bookmark: _Toc430097590]9 认证证书
[bookmark: _Toc335329901][bookmark: _Toc335330029][bookmark: _Toc335329902][bookmark: _Toc430097591]9.1认证证书有效期
本规则覆盖产品认证证书的有效期为5年。有效期内，认证证书的有效性依赖认证机构的获证后监督获得保持。
认证证书有效期届满，需要延续使用的，认证委托人应当在认证证书有效期届满前90天内提出认证委托。证书有效期内最后一次获证后监督结果合格的，认证机构应直接换发新证书。
[bookmark: _Toc335329903][bookmark: _Toc430097592]9.2认证证书内容
[bookmark: _Toc335329904]认证证书内容应符合《强制性产品认证管理规定》要求的项目和内容外，并应包括轮胎规格标志、负荷指数/层级、速度符号。
对于证书的变更应注明变更的版本号信息以明确显示该证书的变更次数。
[bookmark: _Toc430097593]9.3认证证书的变更
获证后，当涉及认证证书内容、《机动车辆轮胎产品技术参数表》或认证机构规定的其它事项发生变更时，认证委托人应向认证机构提出变更委托，变更经认证机构批准后方可实施。
认证机构应在控制风险的前提下，在认证实施细则中明确变更要求，包括认证变更的范围和程序。认证机构应根据变更的内容，对提供的资料进行评价，确定是否可以批准变更。如需样品检测和/或工厂检查，应在检测和/或检查合格后方能批准变更。
对符合要求的，批准变更。需重新颁发证书的，换发证书的编号、批准有效日期原则上保持不变，并注明变更批准日期。不需换发证书的，出具变更确认表，注明变更内容以及变更批准日期。
[bookmark: _Toc335329905][bookmark: _Toc430097594]9.4认证证书的暂停、注销和撤销
认证证书的暂停、注销和撤销依据《强制性产品认证管理规定》和《强制性产品认证证书注销、暂停、撤销实施规则》及认证机构的有关规定执行。
认证机构应确定不符合认证要求的产品类别和范围，并采取适当方式对外公告被暂停、注销和撤销的认证证书。
[bookmark: _Toc338942693][bookmark: _Toc430097595]9.5认证证书的使用
认证委托人应确保认证证书的使用应符合《强制性产品认证管理规定》的要求。

[bookmark: _Toc304298369][bookmark: _Toc304298431][bookmark: _Toc304298717][bookmark: _Toc304298370][bookmark: _Toc304298432][bookmark: _Toc304298718][bookmark: _Toc531501577][bookmark: _Toc531501998][bookmark: _Toc531657564][bookmark: _Toc475432754][bookmark: _Toc532629027][bookmark: _Toc532629345][bookmark: _Toc56475659][bookmark: _Toc58653704][bookmark: _Toc174349624][bookmark: _Toc304298719][bookmark: _Toc335329906][bookmark: _Toc430097596]10 认证标志
  认证标志的管理、使用应符合《强制性产品认证标志管理办法》的规定。
[bookmark: _Toc335329907][bookmark: _Toc335330035][bookmark: _Toc335329908][bookmark: _Toc430097597]10.1标志式样
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: _Toc335329909]获得认证的机动车辆轮胎应使用安全类（S）认证标志，式样如下图：   
[bookmark: _Toc373750082][bookmark: _Toc430097598][image: CCC(S)]10.2使用要求
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: _Toc338942698]认证标志及工厂代码应模压在胎侧上，对于区分内侧外侧的机动车辆轮胎应至少模压在外侧。

[bookmark: _Toc430097599][bookmark: _Toc174349625][bookmark: _Toc174349969][bookmark: _Toc174349626][bookmark: _Toc174349970][bookmark: _Toc335329911]11 认证责任
    认证机构应对认证结论负责。
[bookmark: _Toc338758801][bookmark: _Toc338924044][bookmark: _Toc338942700][bookmark: _Toc352175968]实验室应对检测结果和检测报告负责。
认证机构及其委派的工厂检查组应对工厂检查结论负责。
[bookmark: _Toc338758802][bookmark: _Toc338924045][bookmark: _Toc338942701][bookmark: _Toc352175969]认证委托人应对其提交的资料及样品的真实性、合法性负责。

[bookmark: _Toc335329912][bookmark: _Toc430097600]12认证实施细则
认证机构应依据本实施规则的原则和要求，制定科学、合理、可操作的认证实施细则。认证实施细则应在向国家认监委备案后对外发布实施。认证实施细则应至少包括以下内容：
（1）认证流程及时限要求；
（2）认证模式的选择及相关要求；
（3）生产企业分类管理要求；
（4）认证委托资料及相关要求；
（5）型式试验要求； 
（6）初始工厂检查要求；
（7）获证后监督要求；
（8）利用生产企业检测资源实施检测要求；
（9）认证变更（含标准换版）要求；
    （10）收费依据及相关要求；
    （11）与技术争议、申诉相关的流程及时限要求。
[bookmark: _Toc430097601]
附件1
[bookmark: _Toc430097602]机动车辆轮胎产品强制性认证单元划分

	序号
	产品名称
	单元划分举例

	1
	轿车轮胎
	1. 80系列轿车子午线轮胎
2. 75系列轿车子午线轮胎
3. 70系列轿车子午线轮胎
4. 65系列轿车子午线轮胎
5. 60系列轿车子午线轮胎
6. 55系列轿车子午线轮胎
7. 50系列轿车子午线轮胎
8. 45系列轿车子午线轮胎
9. 40系列轿车子午线轮胎
10. 35系列轿车子午线轮胎
11. 30系列轿车子午线轮胎
12. 25系列轿车子午线轮胎
13. T型临时使用的备用轮胎
14. 保留生产的轿车子午线轮胎
15. 保留生产的轿车斜交轮胎
16. 其他*

	2
	载重汽车
轮胎
	1. 微型载重汽车普通断面斜交轮胎(5°轮辋)
2. 轻型载重汽车普通断面斜交轮胎(5°轮辋)
3. 轻型载重汽车普通断面子午线轮胎(5°轮辋)
4. 轻型载重汽车公制子午线轮胎（85系列，5°轮辋）
5. 轻型载重汽车公制子午线轮胎（5°轮辋）
6. 轻型载重汽车公制子午线轮胎（75系列，5°轮辋）
7. 轻型载重汽车公制子午线轮胎（70系列，5°轮辋）
8. 轻型载重汽车公制子午线轮胎（65系列，5°轮辋）
9. 轻型载重汽车公制子午线轮胎（60系列，5°轮辋）
10. 轻型载重汽车高通过性子午线轮胎 
11. 公路型挂车特种专用ST公制轮胎（5°轮辋）
12. 载重汽车普通断面斜交轮胎(5°轮辋)
13. 载重汽车普通断面斜交轮胎(15°轮辋)
14. 载重汽车宽基斜交轮胎(15°轮辋)
15. 载重汽车普通断面子午线轮胎(5°轮辋)
16. 载重汽车普通断面子午线轮胎(15°轮辋)
17. 载重汽车公制子午线轮胎(80系列，15°轮辋) 
18. 载重汽车公制子午线轮胎(75系列，15°轮辋)
19. 载重汽车公制子午线轮胎(70系列，15°轮辋) 
20. 载重汽车公制宽基子午线轮胎(65系列，15°轮辋)
21. 房屋汽车轮胎(15°轮辋)
22. 保留生产的轮胎
23. 其他*

	3
	摩托车轮胎
	1. 代号表示系列
2. 公制子午系列
3. 公制带束斜交系列
4. 公制斜交系列
5. 轻便型系列



*注：参考轿车、载重汽车轮胎单元划分参考《轿车轮胎规格、尺寸、气压与负荷》（GB/T 2978）、《载重汽车轮胎规格、尺寸、气压与负荷》（GB/T 2977）中的单元划分。轿车、载重汽车公制规格可按照轮胎高宽比划分单元。

[bookmark: _Toc430097603]附件2
[bookmark: _Toc430097604]机动车辆轮胎产品技术参数表
	认证委托人
名称（盖章）
	
	生产企业名称
	

	生产者名称
	
	产品类别  
	

	编号
	单元名称
	品牌
	产品规格标志
	负荷指数 
	层级
	速度符号
	负荷类型
	胎面花纹类型
	有/无内胎
	胎冠骨架材料名称及层数
	胎侧骨架材料名称及层数
	充气压力（kPa)
	测量轮辋

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



说明： 1.产品类别分为：轿车轮胎、载重汽车轮胎、摩托车轮胎。
2.负荷类型：轿车轮胎可分为标准型、加强型，摩托车轮胎可分为轻载型、标准型、加强型、载重型，载重汽车轮胎可不填。
3.胎面花纹类型：轿车轮胎可分普通型、雪泥型，载重汽车轮胎可分公路型、牵引型，摩托车轮胎可分为前轮、非前轮。
4.胎冠/胎侧骨架材料名称及层数表示如 1Polyester+2Steel+1Nylon。

[bookmark: _Toc430097605]附件3
[bookmark: _Toc430097606]生产一致性检查要求

工厂应确保批量生产的认证产品持续符合本规则和相关法律法规的要求。
注：本实施规则中的工厂涉及认证委托人、生产者、生产企业。
1 生产一致性检查是通过生产一致性控制文件审查和工厂现场检查（初始和监督），确认批量生产的认证产品和型式试验样品的一致性，以及与认证标准的符合性。
其中，对产品一致性的审核应至少包括以下内容：
a．认证产品的标志与《机动车辆轮胎产品技术参数表》的一致性检查；
b．认证产品现场指定试验（从工厂提交的生产一致性文件计划中规定的项目中选取）。
初始工厂检查时，首先进行生产一致性控制文件审查，然后进行现场检查。
2 生产一致性控制文件是工厂为保证批量生产的认证产品的生产一致性而形成的文件化的规定。应包括以下内容：
2.1 职责
工厂应规定与强制性产品认证活动有关的各类人员职责及相互关系，且生产企业应在组织内
指定一名质量负责人（或相应的机构或人员），无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：
a.负责建立满足强制性产品认证要求的质量体系，并确保其实施和保持；
b.确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；
c.建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；
d.建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构认可，不加贴强制性认证标志。
质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作，质量负责人可同时担任认证技术负责人。
2.2 工厂应建立文件化的规定，确保批量生产的认证产品与型式试验样品的一致性；确保认证标志的妥善保管和使用。
2.3工厂按照实施规则制定认证产品必要的试验或相关检查的内容、方法、频次、偏差范围、结果分析、记录及保存的文件化的规定；以及按照认证标准识别关键零部件、原材料和关键制造过程、检验过程并确定其控制要求。
规定应包括按照实施规则中附件4的要求所制定的产品必要的试验和/或相关检查的内容、方法、频次、偏差范围、记录方法及保存要求等。其中每个获证单元，在一年内至少进行一次检验，检验项目应包括实施规则要求的全部型式试验项目。
对于不在工厂现场进行的必要的试验或相关检查以及控制的关键零部件、原材料和关键制造过程、检验过程，应在计划中特别列出，并说明控制的实际部门和所在地点。
认证标准中对生产一致性控制有规定的项目，工厂的控制规定不得低于标准的要求。
2.4工厂对于2.3 涉及的产品试验或相关检查的设备和人员的规定和要求。
2.5 工厂在发现产品存在不符合的情况时，进行更多检查，采取一切必要措施，以尽快恢复生产的符合性的相关规定。
2.6 工厂在发现产品存在不符合的情况时，所采取的追溯和处理措施的规定。
2.7工厂为确保批量生产的认证产品的结构与技术参数和型式试验合格样品的一致性所进行的产品核查的文件化的规定。
3 生产一致性初始现场检查
初始工厂检查是对工厂提出并经认证机构审查确认的生产一致性控制文件的执行情况的检查。
4 生产一致性控制文件执行报告
生产一致性控制文件执行报告是工厂每年对其生产一致性控制文件执行情况的文件说明。报告应对照计划逐项说明生产一致性控制所进行的工作和重要变更，对于发生的生产不一致情况应重点说明其原因、处理及追溯结果、采取的纠正和预防措施。
5 生产一致性监督检查
工厂检查组应按照认证机构的要求，到生产一致性控制的现场对生产一致性控制文件执行报告和执行情况进行审查。
5.1 在监督检查中工厂应保证：
5.1.1 每次监督检查时，检查人员应能获得试验或检查记录和生产记录。
5.1.2 如试验条件适当，检查人员可随机选取样品，在工厂的实验室进行试验。实验项目和最少样品数可按工厂自检要求确定。
5.1.3 如控制水平不令人满意，或需要核实生产企业自主进行的生产一致性控制文件包含的试验的有效性时，经认证机构核准检查人员应抽取样品，送交检测机构进行试验。
5.1.4 若检查发现生产不一致情况，认证机构应采取一切必要的步骤督促工厂尽快恢复生产一致性。
6 工厂生产一致性控制文件发生变化时，应向认证机构提交生产一致性控制文件变更说明，认证机构应根据变更对生产一致性影响的程度判定是否需要立即进行现场检查。
7 生产一致性检查人员应具备的条件
[bookmark: _Toc354610080]生产一致性检查应由具备生产企业检查员资质、且熟悉认证标准及其检测方法的技术专家进行。
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[bookmark: _Toc430097608]机动车辆轮胎产品型式试验项目及检测方法
	序号
	产品名称
	认证依据标准
	标准条款及检测项目
	检测方法标准

	1
	轿车轮胎
	GB 9743
	4.2新胎外缘尺寸
	GB/T 521

	
	
	
	4.6.1轮胎强度性能
	GB/T 4502

	
	
	
	4.6.2无内胎轮胎脱圈阻力
	

	
	
	
	4.6.3轮胎耐久性能
	

	
	
	
	4.6.4 轮胎低气压性能
	

	
	
	
	4.6.5轮胎高速性能
	

	
	
	
	4.7胎面磨耗标志
	GB/T 521

	
	
	
	6标志
	目测

	2
	载重汽车轮胎
	GB 9744
	4.2新胎外缘尺寸
	GB/T 521

	
	
	
	4.5.1轮胎强度性能
	GB/T 4501

	
	
	
	4.5.2轮胎耐久性能
	

	
	
	
	4.5.3轮胎高速性能
	

	
	
	
	4.6胎面磨耗标志
	GB/T 521

	
	
	
	6标志
	目测

	3
	摩托车轮胎
	GB 518
	4.1新胎充气后断面宽度和外直径
	GB/T 521

	
	
	
	4.2.1强度性能
	GB/T 13203

	
	
	
	4.2.2耐久性能
	

	
	
	
	4.2.3高速性能
	

	
	
	
	4.3胎面磨耗标志
	GB/T 521

	
	
	
	6标志
	目测
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